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Auftrag

Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit

Beschreibung des Prifgegenstandes

Naturfarbenes Kunststoffrohr aus vernetztem Polyethylen fir Warmwasser-FuBbodenheizungen

Probenzahl 1

Probenkennzeichnung

RETIFLEX PE-Xb DIN 4726-EN 1SO 15875 OXYGN BARRIER SKZ A293 16X2 11/10/11 HH:MM?
xxx") M AE.50/11 0418-09

1) Laufender Meter
2) Uhrzeit

Beschreibung der Priifung/Zugrunde liegende Vorschriften

Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit bei 40 °C nach einer 24-stindigen Lagerung in Wasser mit
einer Temperatur von 20 °C und einer 28-tdgigen Lagerung im Normklima 23/50 fir Kunststoffe/
DIN 4726:2008-10, Abschnitt 5.4 ,Sauerstoffdichtheit*, BS ISO 17455:2005

Dieser Prifbericht umfasst 4 Seiten.

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prifgegenstand. Prifberichte dirfen
ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert verdffentlicht oder vervielfaltigt werden. Die gekirzte Wiedergabe
eines Prifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zul&ssig.

Dies ist eine Zweitausfertigung. Rechtlich giiltig ist ausschlieBlich die vom MPW NRW unterschriebene und gestempelte Fassung.
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Art und Beschreibung des Prifmaterials

Vom Auftraggeber wurde dem Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen zur Prufung der Sauer-
stoffdurchlassigkeit ein ca. 50 m langes FuBbodenheizungsrohr zur Verfigung gestellt.

Das nach Angaben des Auftraggebers aus vernetztem Polyethylen bestehende naturfarbene Kern-
rohr war mit einer Sauerstoffsperrschicht umhdillt. Das Rohr war auf seiner AuBenseite in schwarzer
Schrift wie folgt gekennzeichnet:

RETIFLEX PE-Xb DIN 4726-EN 1SO 15875 OXYGN BARRIER SKZ A293 16X2 11/10/11 HH:MM?
xxx") M AE.50/11 0418-09

3) Laufender Meter
4) Uhrzeit

Prifverfahren

Die Prifung erfolgt nach DIN 4726:2008-10, Abschnitt 5.4 ,Sauerstoffdichtheit".

Vor der Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit des Rohres wurde eine Konditionierung des Rohres

durchgefihrt.

Das Rohr von 25 m Lange wurde auf einer Trommel mit einem Durchmesser von 144 mm (entspre-
chend einem angegebenen minimalen Biegeradius von 5 x 16 mm = 80 mm) aufgewickelt und am
Rohranfang und Rohrende fest geklemmt. Nach einer 24-stiindigen Relaxationszeit wurde das Rohr
mit Wasser geflllt, die Anschllisse mit Kappen verschlossen und der gewendelte Teil des Rohres flr
24 Stunden in 20 °C kaltem Wasser gelagert. AnschlieBend wurde das Rohr fir 28 Tage im Normkli-
ma fur Kunststoff bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte konditioniert. Die Klimalagerung wurde in der
Zeit vom 22.02.2012 bis 21.03.2012 durchgefihrt.

Zur Bestimmung der Sauerstoffdurchlassigkeit des Rohres wurde der Sauerstoffgehalt eines sauer-
stoffarmen Wassers vor und nach Durchfluss durch das Rohr gemessen. Die Messung erfolgte mit
dem Messsystem Orbisphere 2713 der Fa. Hach Lange GmbH, Dlsseldorf.

Mit

- einer Zunahme der Sauerstoffkonzentration Ac(Oy) in pg/L
- einer Durchflussgeschwindigkeit Vv in L/h
- einem gemessenen Luftdruck p in bar

- dem Normalluftdruck Po = 1,013 bar
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errechnet sich der Sauerstoff-Diffusionsstrom 1(O,) nach der Formel

0,) = Ac(O,) - V - 24 . 10° . ";0 in mg/d (1)

Bei einem FuBbodenheizrohr mit

- einem AuBendurchmesser von d = 16,0 mm
- einer Wanddicke von s = 2,0 mm
- und einer Rohrlange von I = 25 m

errechnet sich der langenbezogene Sauerstoff-Diffusionsstrom nach der Formel

(O .
I(OZ )Iéngenbezogen = % In mg/(m * d) (2)

der flachenbezogene Sauerstoff-Diffusionsstrom nach der Formel

(O .
I(Oz)fléchenbezogen = d ST ( |2)103 In mg/(m2 ‘ d) (3)

der volumenbezogene Sauerstoff-Diffusionsstrom nach der Formel

1(0,) . ,
O, ) oumensezogen = —% - in g(m’-d) (4
(d-2s) -% 1-10

Ergebnisse

Die Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit wurde vom 26.03.2012 bis 04.04.2012 durchgefihrt.

Tabelle 1: Messergebnisse

Luftdruck t" t? Ac(O5) v 1(05)

Messung bar °C °C ug/l I/h mg/d
1 0,994 40,6 39,2 0,10 12,1 0,029

2 0,989 40,5 39,2 0,09 12,1 0,026

3 0,988 40,5 39,2 0,09 12,2 0,026
Mittelwert 39,9 0,027

1) Temperatur vor Eintritt in das Rohr
2) Temperatur nach Austritt aus dem Rohr
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Tabelle 2: Berechnete Sauerstoffdiffusionsstrome

I(02)Ié'mgenbezogen I(O2)fléchenbezogen I(02)volumenbezogen
Messung mg/(m * d) mg/(m? * d) g/(m® - d)
1 0,0012 0,023 0,010
2 0,0010 0,021 0,0092
3 0,0010 0,021 0,0092
Mittelwert 0,0011 0,022 0,0095
Grenzwert nach DIN 4726:2008-10 <0,32
Abschnitt 4.4 ,Sauerstoffdichtheit”

Die Forderung der DIN 4726:2008-10, Abschnitt 4.4 ,Sauerstoffdichtheit”, wonach bei sauerstoffdich-
ten Rohren der Anwendungsklasse 4 die Sauerstoffdurchlassigkeit bei 40 °C kleiner gleich
0,32 mg/(m? d) sein muss, ist bei dem gepriiften Rohr erf(illt.

Dortmund, 05. April 2012

im Auftrag

Stettnisch
Sachbearbeiter



